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FIŞA   DE   EVIDENŢĂ   Nr…….…… 
a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

TABEL NR. 1 2 
DENUMIREA PROIECTULUI Noi materiale cu structur ă stratificat ă de tipul A(Li, Na)B(Co,Ni)O 2 

pentru baterii obtinute prin metoda hidrotermala  
CATEGORIA DE PROIECT   NUCLEU 

CONTRACT DE FINANŢARE NR  PN 09-34 02 05  
DATA   2009 

DURATA CONTRACT  10  LUNI ACRONIM PROGRAM  ....... 
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE ŞI ALTE SURSE) 400.000  LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINAN ŢARE (BUGET DE STAT)  400.000   LEI 

REZULTATELE CERCETĂRII APARŢIN 1 INCEMC Timisoara  3 
2 ..... CONFORM ART ........ DIN CONTRACTUL NR .......... 

 
1) DENUMIRE REZULTAT 4 Noi materiale cu structur ă stratificat ă de tipul A(Li, Na)B(Co,Ni)O 2 
2) CATEGORIA REZULTATULUI  
    (conform art. 74, O.G. 57/2002) 

Rezultat final Rezultate 5 
intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL  

��� documentaţii, studii, lucrări ⌧ ⌧  
 

      I. Procedeu hidrotermal de obtinere  
 

1. Procedeu hidrotermal de obtinere a: LiCoO 2 
 

Temperatura: 250 ºC 
Timp de reactie:  6-24 h 
Precursori:  13 mmol/l  Co (OH)2  ,  
Mineralizator: 2M NaOH, 2M LiOH 
Oxidant:  H2O2 (5%) 
Grad umplere autoclava : 80% 

 
2. Procedeu hidrotermal de obtinere a: LiNiO 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 planuri, scheme � � 
2.3 tehnologii � � 
2.4 procedee, metode ⌧ � 
2.5 produse informatice � � 
2.6 reţete, fromule � � 
2.7 obiecte fizice / produse ⌧ � 
2.8 brevet invenţie / altele asemenea � � 

3) STADIUL DE DEZVOLTARE  

3.1 soluţie/ model conceptual � 
3.2 model experimental/ 
      funcţional 

⌧ 

3.3 prototip � 
3.4 instalaţie pilot sau 
echivalent 

� 

3.5 altele ………………. � 

                                                 
1   denumirea persoanei juridice executante (persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obţinut rezultatele cercetării, în mod nemijlocit, 
conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002)  
2   se completează o singură dată, la 30 de zile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare 
3   se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obţinerea rezultatului 
4   se trece denumirea rezultatului cercetării (nu se trece denumirea proiectului) 
5   se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea în rezultatul 
final 



4) DOMENIUL DE CERCETARE  

4.1 tehnologiile societăţii 
      informaţionale 

� Temperatura: 250 ºC 
Timp de reactie:  72 h 
Precursori:  0.5 mmol de Ni(OH)2  
Mineralizator: 10 M NaOH , sau LiOH 
Oxidant:  H2O2 (5%) 
Grad umplere autoclava : 50% 

 
 
3. Procedeu hidrotermal de obtinere a: LiCrO 2 

 
Temperatura: 375 ºC 
Timp de reactie:  12 h 
Precursori: 1 mmol  Cr (OH)3  ,  
Mineralizator: 2.5M LiOH 
Presiune: 1000 bar 
Oxidant:  H2O2 (5-15%) 
Grad umplere autoclava : 90% 

 
4. Procedeu hidrotermal de obtinere a: NaMnO2 

 
Temperatura: 250 ºC 
Timp de reactie:  24 h 
Precursori : 0,5-1 mmol/l  KMnO4 (Mn7+) sau  
MnCl2*4H2O (Mn2+) 
Mineralizator: 4-8 M NaOH 
Oxidant:  H2O2 (5-15%) 
Grad umplere autoclava : 10-25% 

 
5. Procedeu hidrotermal de obtinere a: NaNiO2 

 
Temperatura: 250 ºC 
Timp de reactie:  24h 
Precursori:  NiO2 (Ni4+) sau Ni(OH)2  (Ni2+) 
Mineralizator: 4-8 M NaOH 
Oxidant:  H2O2 (10-25%) si K2S2O8. 
Grad umplere autoclava : 80% 

 
6. Procedeu hidrotermal de obtinere a: NaVO2 

 
Temperatura: 250 ºC 
Timp de reactie:  24h 
Precursori:  V2O5 (V

5+), VO2 (V
4+), V2O3 (V

3+). 
Mineralizator: 4-8 M NaOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 energie ⌧ 
4.3 mediu � 
4.4 sănătate � 
4.5 agricultură, securitatea şi 
siguranţa alimentară 

� 

4.6 biotehnologii � 
4.7 materiale, procese şi 
produse inovative 

� 

4.8 spaţiu şi securitate � 
4.9 cercetări socio-
economice şi umaniste 

� 

5) DOMENII DE APLICABILITATE 6                    72 

                                                 
6   conform CAEN 2008, 2 cifre 



Oxidant:  H2O2 (10-25%) si K2S2O8. 
Grad umplere autoclava : 80% 

 
                       II. Produse  
 
 

1. Produs  de LiCoO 2 
 
a) Structura cristalina: Grupul spatial: R-3m, 
Romboedral, Parametrii retelei: a=   2,8166 (1)                
b=  2,8166 (2),  c= 14,0520 (1) , Alpha (°):90,0000, 
Beta (°): 90,0000, Gamma (°):  120,0000 
 
 
 
 
 
 
 
b) Morfologie :  Doua tipuri de morfologie, „flori de 
desert”  si cubo-octaedrii concavi 

 
 
 
 
 
 
 

2. Produs  de LiCrO 2 
 
a) Structura cristalina: Grupul spatial: R-3m, 
Romboedral, Parametrii retelei: a (Å):2.8990  
b (Å): 2.8990 , c (Å): 14.4120, Alpha (°):90.0000  
Beta (°):  90.0000,  Gamma (°):120.0000 
 
 
 
 
 
 
b) Morfologie :  Morfologie sub forma de plachete 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

 
 
 

 



c) Studiul stabilitati termice ale materialului 
nano si microcristalin LiCrO 2 

 
 
 
   LiCrO2 nanocristalin si microcristalin 
 
 
 

 
d) Studii evolutiei morfologiei materialului 
LiCoO 2 in functie de timpul de reactie 
 
 
 
 
3. Produs  de Na 0.7MnO2 
 
a) Structura cristalina: Grupul spatial: R-3m, 
Romboedral, Parametrii retelei: a(A):2,8350  
b(A): 5,2300, c(A): 11,2100 , Alpha(°):90,0000 
Beta(°):  90,0000, Gamma(°)  90,0000 
 
 
 
 
 
 
 
b) Morfologie :  Morfologie de tip plachete  
 
 
 
 
 
4. Produs  de Na 0.55Mn2 O4 *1.5 H2O 
 
 
a) Structura cristalina: Grupul spatial: R-3m, 
Romboedral, Parametrii retelei: a (A):5,1750, b(A): 
2,8490,c(A): 7,3380, Alpha(°): 90,0000, Beta 
(°):103,1900, Gamma (°):90,0000. 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 

 

                   

                          
 
 
 
 



 
 
 
b) Morfologie :  Morfologie de tip plachete  
 
 

                 
           
 

                        
 
 
 
 
 
 

6) CARACTERUL INOVATIV  

6.1 produs nou � 

………………………………7 

6.2 produs modernizat ⌧ 
6.3 tehnologie nouă � 
6.4 tehnologie modernizată � 
6.5 serviciu nou � 
6.6 serviciu modernizat � 

6.7 altele ........................... � 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUAL Ă   
 documentaţie tehnico-economică �  
 cerere înregistrare brevet de invenţie � nr. .................... data ............. 
 brevet de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) � nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate � nr. .................... data ............. 
 modele şi desene industriale protejate înregistrate (naţional, european, 

internaţional) 
� nr. .................... data ............. 

 cerere înregistrare marcă înregistrată � nr. .................... data ............. 

                                                 
7   justificare (se explică, în maximum 100 caractere, în ce constă noutatea) 



 mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) � nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare copyright � nr. .................... data ............. 
 înregistrare copyright (naţional, european, internaţional) � nr. .................... data ............. 
 cerere înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. � nr. .................... data ............. 
 înregistrare: reţele, indicaţii geografice, specii vegetale şi animale, etc. (naţional, 

european, internaţional) 
� nr. .................... data ............. 

    
   TABEL NR. 2 8 
7)9 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCET ĂRII    
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE  ......................................................................................................................................10 

N
R

  C
R

T
. 

VALOAREA  
DE LA CARE 

ÎNCEPE 
NEGOCIEREA 

PROCES 
VERBAL 11 
NR./DATA  

MOD DE 
VALORIFICARE 12 

ACTUL 13 
PRIN CARE S-A 

REALIZAT 
VALORIFICAREA  

VALOAREA 
NEGOCIATĂ14 BENEFICIAR 15 IMPACT16 PERSOANE 

AUTORIZATE 17 

0 1 2 3 5 6 7 8 9 
1         
2         
3         

 
 

                                                 
8   se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activităţilor de valorificare a rezultatului cercetării 
9   se actualizează pentru fiecare acţiune de valorificare a rezultatului cercetării  
10   se va trece denumirea rezultatului final sau, după caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)  
11   se vor trece numărul şi data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care 
începe negocierea şi se precizează codul procedurii specifice, aprobată la nivelul organului cu atribuţii de conducere (ex. consiliul de administraţie), în baza căreia se 
realizează valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 
12   vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare în producţia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuală; 
13   se va trece nr. şi data semnării actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetării; 
14   valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la preţul negociat între părţi. 
15   se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării (date de contact operator economic, adresă, oraş, judeţ, telefon, fax, e-mail, website) 
16   se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obţinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani 
17   numele şi semnătura persoanei autorizate să completeze fişa de evidenţă şi al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea 
datelor.  


